
 

図 1、電位差腐食の原理 

図２ 水中において鉄が銅に接触した時の鉄の電位差腐食に及ぼす極間距離の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      図 3. 原子間力顕微鏡によるすき間部における二相ステンレス鋼αおよびγの腐食程度の差異 

                           出所 青木聡「材料と環境」第 65 巻(2016),P45 


